
BOSTON 
GRAMATURA  | WEIGHT 

SKŁAD  | COMPOSITION Surface (Wierzch) – 100%PU 

Base Face (Podkład) – 100%Poliester 

SZEROKOŚĆ  | WIDTH 140cm+/-2cm 

ATEST  |  CERTIFICATE METODA BADANIA WYNIKI TESTU 

METHODS of TEST TEST RESULT 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | TENSILE STRENGHT QB/T 2710-2018 
warp: 32N/mm2 

weft:13N/mm2 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE  |  TEAR STRENGTH DIN EN 13571:2001 
warp:52N 

weft: 50N 

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | ABRASION RESISTANCE DIN EN ISO 20344:2011 25000 

ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE | 
DIN  EN ISO 105-X12:2016  

DRY 4-5 

COLOUR FASTNESS TO RUBBING  WET 4-5  

360gm2+/-5%               


