
GAMA
GRAMATURA  | WEIGHT 305gm2+/-5%               

SKŁAD  | COMPOSITION 100%POLIESTR 

SZEROKOŚĆ  | WIDTH 143 +/- 2 cm 

ATEST  |  CERTIFICATE METODA BADANIA WYNIKI TESTU 

METHODS of TEST TEST RESULT 

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE   |  ABRASION RESISTANCE DIN EN ISO 12947-2 40000 

SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU | PILLING TEST DIN EN ISO 12945-2 4-5


